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Process mg C/m?

Average | Minimum | Maximum

Base dirt 37,7 24,2 47,9

Individual Process

Dipping 3,3 2,8 4,0
Brushing 2,2 1,5 2,9
Spraying 3,1 2,7 3,6
Electrolysis 10 A/dn?
anod. 2,9 2,5 3,3
Electrolysis 10 A/dn??
cath. 1,6 0,7 2,0
! Electrolysis 15 A/dn»?
anod. 4,0 3,0 4,3
Electrolysis 15 A/dn»?
" ! cath. 1,6 0,6 2,5
#9$ ! .
| Combined Processes
! Spraying + Brushing 1,7 1,2 2,1
Brushing + Electrolysis
10 A/dm? anod. 1,4 1,2 1,8
Brushing + Electrolysis
10 A/dm? cath. 0,6 0,3 0,9
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I Process mg M/m?
) ’ Average | Minimum | Maximum
| * Base dirt 20,0 17,4 23,9
Individual Process
Dipping 16,8 15,4 18,1
+ ; - Brushing 15,5 13,3 17,7
|
’ Spraying 13,3 12,2 14,4
Electrolysis 10 A/dm? 11,5 11,1 12,0
Electrolysis 10 A/dn??
cath. 13,4 12,9 13,7
Combined Processes
Spraying + Brushing 13,3 13,2 13,5
Brushing + Electrolysis 10,5 11,3 11,6
Brushing + Electrolysis
10 A/dm? cath. 9,8 9,9 11,7
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